Lista standardelor aplicabile domeniului biocombustibililor solizi:

	Nr.
	Standard valabil

	1
	SM EN ISO 18134-3:2023 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Partea 3: Umiditatea în eşantionul pentru analiză generală

	2
	SM EN ISO 18123:2023 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de materii volatile

	3
	SM EN ISO 17225-8:2023 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 8: Clase de combustibili din biomasă trataţi termic şi densificaţi pentru uz comercial şi industrial

	4
	SM EN ISO 5370:2023 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de particule fine în peleţi

	5
	SM EN ISO 18122:2023 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de cenuşă

	6
	SM EN ISO 18134-1:2023 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Partea 1: Metodă de referinţă

	7
	SM CEN ISO/TS 20049-2:2022 - Biocombustibili solizi. Determinarea autoîncălzirii biocombustibililor peletizaţi. Partea 2: Încercări la încălzire în coş

	8
	SM CEN ISO/TS 20048-1:2022 - Biocombustibili solizi. Determinarea proprietăţilor de degajare a gazelor şi de epuizare a oxigenului. Partea 1: Metode de laborator pentru determinarea degajării gazelor şi epuizării oxigenului utilizând recipiente închise

	9
	SM EN ISO 17225-6:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 6: Clase de peleţi care nu sunt din lemn

	10
	SM EN ISO 17225-9:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 9: Clase de lemn zdrobit şi aşchii de lemn pentru uz industrial

	11
	SM EN ISO 17225-7:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 7: Clase de brichete care nu sunt din lemn

	12
	SM EN ISO 17225-1:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 1: Cerinţe generale

	13
	SM EN ISO 23343-1:2021 - Biocombustibili solizi. Determinarea sorbţiei de apă şi efectul acesteia asupra durabilităţii combustibililor din biomasă tratată termic. Partea 1: Pelete

	14
	SM EN ISO 17225-2:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 2: Clase de peleţi din lemn

	15
	SM EN ISO 17225-3:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 3: Clase de brichete din lemn

	16
	SM EN ISO 17225-4:2021 - Biocombustibili solizi. Specificaţii şi clase de combustibili. Partea 4: Clase de aşchii din lemn

	17
	SM EN ISO 20049-1:2020 - Biocombustibili solizi. Determinarea autoîncălzirii biocombustibililor peletizaţi. Partea 1: Calorimetrie izotermă

	18
	SM EN ISO 21945:2020 - Biocombustibili solizi. Metodă de eşantionare simplificată pentru aplicaţii la scară mică

	19
	SM EN ISO 21404:2020 - Biocombustibili solizi. Metoda de determinare a fuzibilităţii cenuşii

	20
	SM EN ISO 14780:2017/A1:2020 - Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane

	21
	SM EN ISO 20023:2019 - Biocombustibili solizi. Securitatea peleţilor de biocombustibili solizi. Manipularea şi stocarea peleţilor de lemn în condiţii de securitate în aplicaţii rezidenţiale şi alte aplicaţii la scară redusă

	22
	SM EN ISO 19743:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de materiale străine grele cu dimensiuni mai mari de 3,15 mm

	23
	SM EN ISO 18125:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea puterii calorice

	24
	SM EN ISO 14780:2017 - Biocombustibili solizi. Preparare eşantioane

	25
	SM EN ISO 17828:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii în vrac

	26
	SM EN ISO 17831-1:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea rezistenţei mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 1: Peleţi

	27
	SM EN ISO 17831-2:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea durabilităţii mecanice a peleţilor şi a brichetelor. Partea 2: Brichete

	28
	SM EN ISO 16995:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de potasiu, sodiu şi clor solubile în apă

	29
	SM EN ISO 18134-2:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului de umiditate. Metoda prin uscare în etuvă. Partea 2: Umiditate totală. Metodă simplificată

	30
	SM EN ISO 17829:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea lungimii şi a diametrului peleţilor

	31
	SM EN ISO 16994:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului total de sulf şi clor

	32
	SM EN ISO 18846:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea conţinutului fin în cantităţi de pelete

	33
	SM EN ISO 18847:2017 - Biocombustibili solizi. Determinarea densităţii particulelor de peleţi şi brichete

	34
	SM EN ISO 16993:2017 - Biocombustibili solizi. Conversia rezultatelor analitice dintr-o bază în alta

	35
	SM EN ISO 17827-2:2016 - Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice a combustibililor necompimaţi. Partea 2: Metoda cu site vibrante cu deschiderea ochiurilor mai mică sau egală cu 3,15 mm

	36
	SM EN ISO 17830:2016 - Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice a peleţilor dezintegraţi

	37
	SM EN ISO 17827-1:2016 - Biocombustibili solizi. Determinarea distribuţiei granulometrice a combustibililor necompimaţi. Partea 1: Metoda cu site oscilante, cu deschiderea ochiurilor mai mare sau egală cu 3,15 mm

	38
	SM EN ISO 16559:2022 - Biocombustibili solizi. Vocabular






